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申 请 公 司 : 江苏大海塑料股份有限公司 

地 址   : 南通市通州区川姜镇姜张路 88 号 

以下样品由客户提供，相关样品信息业经申请者证实： 

样品名称 : 1#吹气玩具布 

商标名称 : 3#/A  AA068 

产品安全类别 : / 

样品规格 : 0.125×1480×48P×001/103 

样品重量 

样品颜色 

: 

: 

/ 

/ 

接收日期 : 2018/07/03 

测试周期 : 2018/07/03-2018/07/05 

测试要求 : 基于客户申请，测试样品 1#中邻苯二甲酸甲苯丁酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸

二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯 

含量。 

测试方法 : 见后续页 
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报告签发:                                      签发日期:   2018/07/05       

               技术总监   

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, 

except in full, without prior written permission of the Company.  

除非另有说明，此报告结果仅对测试之样品负责。未经本公司书面许可，本报告不可部分复制 
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检测结果 

1.  邻苯二甲酸酯含量分析  

样品/Sample : 1#吹气玩具布 

检测方法/Method : 参考 EPA3550C/EPA8270D，以有机溶剂萃取后用气相色谱质谱联用仪分析 
 

No. 检测项目/Test Item(s) 
单位
Unit 

报告检出
限/ RDL 

结果/Result 

备注/Remark 

1# 

1 邻苯二甲酸甲苯丁酯 

BBP, Benzyl Butyl Phthalate 

CAS No.: 000085-68-7 
mg/kg 5 n.d.  

2 邻苯二甲酸二丁酯 

DBP, Dibutyl phthalate 

CAS No.: 000084-74-2 
mg/kg 5 n.d.  

3 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 

DEHP, Di-(2-ethylhexyl) phthalate 

CAS No.: 000117-81-7 
mg/kg 5 17  

4 邻苯二甲酸二异癸酯 

DIDP, Di-isodecyl phthalate 

CAS No.: 026761-40-0 
mg/kg 5 n.d.  

5 邻苯二甲酸二异壬酯 

DINP, Di-isononyl phthalate 

CAS No.: 028553-12-0 
mg/kg 5 n.d.  

6 邻苯二甲酸二正辛酯 

DNOP, Di-n-octyl phthalate 

CAS No.: 000117-84-0 
mg/kg 5 n.d.  

备注： 

1. mg/kg = ppm; 0.1wt% = 1000ppm 

2. n.d. = Not Detected = 未检出 

3. RDL = Report Detection Limit = 报告检出限 
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分析流程图 

样品制备/ Sample Preparing

样品前处理/ Sample Pretreatment/ Separation

索氏或超声萃取/ Extracted by Soxhlet/ 

Ultrasonic Method

样品过滤或净化/ Sample Filtration

浓缩或稀释样品溶液/ Concentration or 

Dilution extracted solution

以GCMS进样分析/ Analysis was performed by 

GCMS

数据计算/ Data
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样品照片 

 
ATS180700068 

 

 

 

 

 

******报告结束****** 

除非另有说明，此检测报告只对报告中所提到的已测样品负责。若不盖 CMA 标识章，该报告仅供内部参考。

本报告未加盖检测单位“检验检测专用章”无效。本报告不得修改、增加或删除。亦不可作为宣传品使用。

此结果只对本次受测样品的结果负责。对此检测报告的内容或外观进行任何未经书面授权的变更或修改的行

为均属非法，对此行为我们将保留行使最大程度的法律追诉权利。 

 


