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申 请 公 司 : 江苏大海塑料股份有限公司 

地 址 : 南通市通州区川姜镇姜张路 88 号 

以下样品由客户提供，相关样品信息业经申请者证实： 

样品名称 : 1#一般胶布 

商标名称 : 3#/B FE088 

产品安全类别 : / 

样品型号/货号 : 0.31×1460×48P×181/002×414333C 

样品数量 

样品颜色 

: 

: 

/ 

/ 

接收日期 : 2018/07/16 

测试周期 : 2018/07/16-2018/07/19 

测试要求 : 依据客户要求，对样品 1#进行 PAHS 18 项的检测。 

测试方法 : 见下页 

测试结果 : 见下页 
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报告签发:                                  签发日期:   2018/07/19          

               技术总监   

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, 

except in full, without prior written permission of the Company.  

除非另有说明，此报告结果仅对测试之样品负责。未经本公司书面许可，本报告不可部分复制 
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检测结果 

检测方法 参照 AfPSGS2014:01PAK 
 

参数 单位 

结果 
最大允许极限 

I 类 II 类 III 类 

1# 

可放入口中的材料和

供三岁以下儿童使用

的、会与皮肤接触的

玩具材料 

与皮肤接触超过 30 秒(长时间

接触)且不属于第一类的材料 

与皮肤接触少于 30 秒(短时间

接触)且不属于第一类和第二

类的材料 

- 
2009/48/EC 范

围内的玩具 
其他类产品 

2009/48/EC 范

围内的玩具 
其他类产品 

Benzo[a]pyrene 苯
并(a)芘 

mg/kg n.d. <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 

Benzo[e]pyrene 苯
并(e)芘 

mg/kg n.d. <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 

Benzo[a]anthracene

苯并(a)蒽 
mg/kg n.d. <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 

Benzo[b]fluoranthe

ne 苯并(b)荧蒽 
mg/kg n.d. <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 

Benzo[j]fluoranthen

e 苯并(j)荧蒽 
mg/kg n.d. <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 

Benzo[k]fluoranthe

ne 苯并(k)荧蒽 
mg/kg n.d. <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 

Chrysene 屈 mg/kg n.d. <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 

Dibenzo[a,h]anthrac

ene 二苯并(a,h)蒽 
mg/kg n.d. <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 

Benzo[g,h,i]perylen

e 苯并(ghi)苝 
mg/kg n.d. <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 

Indeno[1,2,3-cd]pyr

ene 茚酮芘 
mg/kg n.d. <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 

Acenaphthylene 苊
烯 

mg/kg n.d. 

总量<1 总量<5 总量<10 总量<20 总量<50 

Acenaphthene 苊 mg/kg n.d. 

Fluorene 芴 mg/kg n.d. 

Phenanthrene 菲 mg/kg n.d. 

Pyrene 芘 mg/kg n.d. 

Anthracene 蒽 mg/kg n.d. 

Fluoranthene 荧蒽 mg/kg n.d. 

Naphthalene 萘 mg/kg 0.2 <1 <2 <10 

Sum of 18 PAHs 多
环芳香烃18项总和 

mg/kg 0.2 <1 <5 <10 <20 <50 

备注：1. mg/kg = ppm; 0.1wt% = 1000ppm      2. n.d. = Not Detected = 未检出       3. n.d. <0.2mg/kg 

 

******接后页****** 
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样品照片 

 

ATS180710847 

 

 

 

 

 

 

 

******报告结束****** 

除非另有说明，此检测报告只对报告中所提到的已测样品负责。若不盖 CMA 标识章，该报告仅供内部参考。

本报告未加盖检测单位“检验检测专用章”无效。本报告不得修改、增加或删除。亦不可作为宣传品使用。此

结果只对本次受测样品的结果负责。对此检测报告的内容或外观进行任何未经书面授权的变更或修改的行为

均属非法，对此行为我们将保留行使最大程度的法律追诉权利。 

 


